10 土木工程試題分析
第一章 計畫 1

工程材料試題分析-目錄

	第一章 總論
	

	1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7
	概述--------------------------------------------

綠色營建材料------------------------------------
材料採購----------------------------------------

同等品------------------------------------------

材料試驗----------------------------------------

材料儲存----------------------------------------

材料使用----------------------------------------
	

	第二章 材料性質
	

	2-1

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-2

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-3

2-3-1

2-3-2

2-3-3

2-3-4

2-4
	概述--------------------------------------------
物理性質----------------------------------------

化學性質----------------------------------------

力學性質----------------------------------------

力學--------------------------------------------

應力－應變曲線----------------------------------

力學性質----------------------------------------

材料變形----------------------------------------

硬固混凝土之黏彈性行為--------------------------
破裂--------------------------------------------

溫度--------------------------------------------

熱學性質----------------------------------------

防火建築物及構造--------------------------------

潮氣--------------------------------------------

冰凍破壞----------------------------------------

聲音--------------------------------------------
	

	第三章 金屬材料
	

	3-1

3-2

3-2-1

3-2-2

3-3

3-3-1

3-3-2

3-4

3-4-1

3-4-2

3-5

3-6

3-6-1

3-6-2

3-7

3-7-1

3-7-2

3-7-3

3-8

3-8-1

3-8-2

3-9

3-10

3-11

3-12
	概述--------------------------------------------

金屬種類----------------------------------------

鐵金屬------------------------------------------

非鐵金屬----------------------------------------

金屬結構----------------------------------------

結晶構造----------------------------------------

晶體缺陷----------------------------------------

鋼鐵之製造--------------------------------------

煉銑--------------------------------------------

煉鋼--------------------------------------------

金屬材料之加工----------------------------------

鋼料之處理--------------------------------------

熱處理------------------------------------------

表面硬化處理-----------------------------------

金屬材料之試驗----------------------------------

抗拉試驗----------------------------------------

硬度試驗----------------------------------------

衝擊試驗----------------------------------------

腐蝕--------------------------------------------

概述--------------------------------------------

腐蝕種類----------------------------------------

鋼筋腐蝕----------------------------------------

鋼筋之防蝕--------------------------------------

防蝕材料----------------------------------------

防蝕管理----------------------------------------
	

	第四章 鋼筋
	

	4-1

4-2

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

4-3

4-4

4-5

4-6

4-6-1

4-6-2

4-6-3

4-6-4

4-6-5

4-7

4-8
	概述--------------------------------------------

鋼筋之種類--------------------------------------

依鋼筋材質分類----------------------------------

依抗拉強度分類----------------------------------
依外表形狀分類----------------------------------
依受力狀況分類----------------------------------
鋼筋之製造--------------------------------------
鋼筋之檢驗--------------------------------------
鋼筋之伸展--------------------------------------
鋼筋之續接--------------------------------------
搭接--------------------------------------------

瓦斯壓接----------------------------------------

發熱劑焊接--------------------------------------

套管式續接--------------------------------------

套管冷擠壓續接----------------------------------

預力鋼腱----------------------------------------

點焊鋼絲網--------------------------------------
	

	第五章 鋼骨
	

	5-1

5-2

5-3

5-3-1

5-3-2

5-3-3

5-3-4

5-3-5

5-4

5-5

5-6
	概述--------------------------------------------

鋼骨材料----------------------------------------

構件接合----------------------------------------

鉚釘接合----------------------------------------

螺栓接合----------------------------------------

高強度螺栓接合----------------------------------

焊接接合----------------------------------------

焊接之非破壞性檢驗------------------------------

鋼料管理----------------------------------------

防火處理----------------------------------------

鋼樁--------------------------------------------
	

	第六章 水泥
	

	6-1

6-2

6-2-1

6-2-2

6-2-3

6-2-4
6-2-5
6-3

6-4

6-4-1

6-4-2

6-4-3

6-5

6-6

6-6-1

6-6-2

6-6-3

6-6-4

6-6-5

6-6-6

6-6-7

6-6-8

6-6-9

6-6-10

6-6-11

6-7
	概述--------------------------------------------

水泥種類----------------------------------------

波特蘭水泥--------------------------------------

天然水泥----------------------------------------

矽灰水泥----------------------------------------

高鋁水泥----------------------------------------

自平式水泥--------------------------------------

水泥之製造--------------------------------------

水泥之性質--------------------------------------

比重--------------------------------------------

細度--------------------------------------------

健度--------------------------------------------

水泥之品質--------------------------------------

水泥之試驗--------------------------------------

水泥比重試驗------------------------------------

水泥粉細度試驗----------------------------------

水泥標準稠度試驗--------------------------------

水泥凝結時間試驗--------------------------------
水泥假凝結試驗----------------------------------
水泥熱壓膨脹試驗--------------------------------
水泥健性試驗------------------------------------
標準水泥砂漿流度試驗----------------------------
標準水泥砂漿抗壓強度試驗------------------------
標準水泥砂漿抗拉強度試驗------------------------
標準水泥砂漿抗彎強度試驗------------------------
水泥材料之管理----------------------------------
	

	第七章 骨材
	

	7-1

7-2

7-2-1

7-2-2

7-2-3

7-3

7-4

7-4-1

7-4-2

7-4-3

7-4-4

7-4-5

7-4-6

7-4-7

7-4-8

7-4-9

7-5
	概述--------------------------------------------

骨材種類----------------------------------------

依大小分類--------------------------------------

依材質分類--------------------------------------

依重量分類--------------------------------------

骨材含水狀況------------------------------------

骨材試驗----------------------------------------

粗骨材比重及吸水量試驗--------------------------
細骨材比重及吸水量試驗--------------------------
骨材表面含水量試驗------------------------------
骨材標準篩分析試驗------------------------------
骨材單位體積重量試驗----------------------------
骨材磨損試驗------------------------------------
骨材破碎試驗------------------------------------
骨材內雜物及其試驗------------------------------
骨材耐久性試驗----------------------------------
鹼骨材------------------------------------------
	

	第八章 混凝土
	

	8-1

8-2

8-3

8-3-1

8-3-2

8-3-3

8-3-4

8-4

8-4-1

8-4-2

8-4-3

8-4-4

8-5

8-6

8-6-1

8-6-2

8-7

8-7-1

8-7-2

8-7-3

8-7-4

8-7-5

8-7-6

8-7-7

8-7-8

8-7-8-1

8-7-8-2

8-7-9

8-7-10

8-8

8-9

8-10

8-10-1

8-10-2

8-10-3

8-10-4

8-11

8-12
	概述--------------------------------------------

混凝土之組成------------------------------------

混凝土種類--------------------------------------

依密度分類--------------------------------------

依強度分類--------------------------------------
依拌和方式分類----------------------------------
依施工方式分類----------------------------------
摻料--------------------------------------------

輸氣摻料----------------------------------------

化學摻料----------------------------------------

礦粉摻料----------------------------------------

其他摻料----------------------------------------

配比設計----------------------------------------
混凝土拌和--------------------------------------
場拌混凝土--------------------------------------
預拌混凝土--------------------------------------
混凝土試驗--------------------------------------
稠度試驗---------------------------------------

試混試驗----------------------------------------

空氣含量試驗------------------------------------

泌水量試驗--------------------------------------

吸水試驗----------------------------------------

透水試驗----------------------------------------

凍融試驗----------------------------------------

抗壓強度試驗------------------------------------

製作試體試驗------------------------------------

鑽心體試驗--------------------------------------

抗彎強度試驗------------------------------------

氯離子含量試驗----------------------------------
混凝土性質--------------------------------------
混凝土養護--------------------------------------
混凝土接縫--------------------------------------
冷縫--------------------------------------------
施工縫------------------------------------------
收縮縫------------------------------------------
伸縮縫------------------------------------------
混凝土裂縫--------------------------------------

混凝土之腐蝕--------------------------------------
	

	第九章 木材
	

	9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-5-1

9-5-2

9-5-3

9-5-4

9-5-5

9-6
	概述--------------------------------------------

木材種類----------------------------------------

木材之斷面--------------------------------------

木材之物理性質----------------------------------

木材之試驗--------------------------------------

硬度試驗----------------------------------------

壓縮試驗----------------------------------------

彎曲試驗----------------------------------------

剪斷試驗----------------------------------------

拉力試驗----------------------------------------

木材之防腐--------------------------------------
	

	第十章 瀝青材料
	

	10-1

10-1-1

10-1-2

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6
10-6-1

10-6-2

10-6-3

10-6-4
10-7
	概述--------------------------------------------

瀝青--------------------------------------------

柏油--------------------------------------------

瀝青之物理性質----------------------------------

瀝青混凝土--------------------------------------
瀝青混凝土之拌和--------------------------------

再生瀝青混凝土----------------------------------
透水性鋪面--------------------------------------
多孔性瀝青混凝土鋪面----------------------------
無細骨材混凝土鋪面------------------------------
連鎖磚鋪面--------------------------------------
礫石鋪面----------------------------------------

綜合試題解答------------------------------------
	

	第十一章 黏土材料
	

	11-1

11-2

11-3

11-3-1

11-3-2

11-3-3

11-3-4

11-4
	概述--------------------------------------------

上釉--------------------------------------------

磁磚--------------------------------------------

磚----------------------------------------------

磚之種類----------------------------------------

磚之製造----------------------------------------

磚之試驗----------------------------------------

磚之品質管理------------------------------------
	

	第十二章 其他材料
	

	12-1

12-2

12-2-1

12-2-2

12-2-3

12-2-4

12-3

12-4

12-4-1

12-4-2

12-5

12-6

12-6-1

12-6-2

12-6-3

12-6-4
	地工織物----------------------------------------

塑膠--------------------------------------------

塑膠種類----------------------------------------

塑膠成分----------------------------------------

加工方法----------------------------------------

製造流程----------------------------------------

排水材料----------------------------------------

止水材料----------------------------------------

一般止水材料------------------------------------

潛盾隧道之止水材料------------------------------

穩定液------------------------------------------

石材--------------------------------------------

石材種類----------------------------------------

石材性質----------------------------------------

石材試驗----------------------------------------

石材應用----------------------------------------
	


